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IPA Silikat-Injekt

<>

2-Komp. Injektion zur Boden und Mauerwerksverfestigung
und zur Herstellung von Schleierinjektionen im Baugrund

Produktbeschreibung:

Ipa Silikat Injekt ist ein flissiges Bindemittel auf Alka-
lisilikatbasis, das unter Zugabe vom Ipa Silikat Injekt
Harter C auf eine Reaktionszeit von

10 — 20 Minuten eingestellt werden kann.

Anwendungsgebiete:

Ipa Silikat Injekt und Ipa Silikat Injekt Harter C eignen
sich zur Verfestigung vom Erdreich, Baugrund, Mau-
erwerk usw., sowie zur abdichtenden
Schleierinjektion im Hoch- oder Tiefbau. Ipa Silikat
Injekt und Ipa Silikat Injekt Harter C werden in Ver-
bindung mit der Patentschrift DE 43 15927 C2 zum
Abdichten und Instandsetzen von geschadigten erd-
verlegten Rohrleitungen eingesetzt.

Wirkungsweise/Eigenschaften:
Ipa Silikat Injekt stellt eine wassrige Lésung von Nat-
ronwasserglas mit alkalischer Reaktion dar. In Ver-
bindung mit der Harterkomponente Ipa
Silikat-Injekt Harter C wird Ipa Silikat Injekt als Bin-
demittel fur verfestigende und abdichtende Injektio-
nen im Injektionsverfahren verarbeitet.
Ipa Silikat Injekt wird mit 1- oder 2- Komponenten-
Injektionsgeraten verpresst.
Ipa Silikat Injekt
e [ist nicht brennbar
e [ist ein Bindemittel flr verfestigende Injekti-
onen
wirkt korrosionshemmend auf Stahl
ist in der Reaktionszeit einstellbar.
e greift Baustahl, Beton, Mauerwerk, Bitumen
und PVC nicht an
besitzt keine resorptive Toxizitat
benétigt SchutzmalRnahmen bei Aluminium-,
Magnesium- und Zinklegierungen

Technische Daten

IPA Silikat-Injekt | IPA Silikat
Injekt Har-
ter C
Materialbasis Natronwasserglas | organische
Substanz
Form, Farbe flissig-farblos flissig,
farblos
Dichte (20°C) 1,32 kg/dm? 1,20 kg/dm?
Feststoffgehalt ca. 32,5%
Viskositat in mPa 2-3
s
pH-Wert ca. 11,5
Flammpunkt ca. 130°C
Erstarrungspunkt <-40°C

Materialverbrauch:

IPA Silikat-Injekt
ca. 0,45 kg je Liter
Injektionsgut

IPA Silikat Injekt Harter C
ca. 0.02 kg je Liter
Injektionsgut

(bei Verwendung der Richtrezeptur)
Verarbeitungshinweise

Mischvorgang:

Richtrezeptur |30 — 40 Vol. Teile Ipa Silikat Injekt
70 — 60 Vol. Teile sauberes Wasser
1,5 - 2,0 Vol. Teile Ipa Silikat Injekt
Harter C

Bei dieser Formulierung ist der Beginn der Gelbildung bei
Raumtemperatur (18 — 22°C) zwischen 10 und 20 Minuten
zu erwarten. Spezielle Rezepturen

sind den beigeflgten tabellarischen Mischrezepturen zu
entnehmen. Bei Verarbeitung mit 1 Komp.Injektionsgeraten
wird Ipa Silikat Injekt

mit Wasser gemischt und dann wird Ipa Silikat Injekt Harter
C im Mischungsverhaltnis gemaf Rezeptur zugegeben,
homogenisiert und verarbeitet.

Reaktionszeit beachten! Bei kurzen Reaktionszeiten emp-
fiehlt es sich mit 2-Komp.-Injektionsgeraten zu injizieren.
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2-Komp. Injektionsmaterial zur Boden und Mauerwerksverfestigung
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Arbeitsschritte:

Fir das Injizieren von Mauerwerk oder im Baugrund
gelten als Empfehlung das WTA-Merkblatt “Nachtragli-
che Abdichtungen erdberihrter Bauteile”

sowie “Chemische Injektionen in den Untergrund” des
Instituts flr Bauchtechnik, mit folgendem Ablauf:

Flacheninjektion von Mauerwerk:

- Feuchtegehalt des Baustoffs feststellen

- Bauteilquerschnitte untersuchen und Packerabstand / -
raster festlegen

- Bohrkanale herstellen, Entfernen des Bohrmehls mit
der Druckluftpistole (Olfrei).

- Montieren der IPA-Injektionspacker.

- Verddmmung von Fehlstellen und offenen Fugen z. B.
mit Ipanex Stopfmaortel vornehmen.

- Injektion am der untersten Packerreihe beginnen und
solange IPA Silikat-Injekt verpressen, bis am nachsten
offenen Packer sichtbar

Injektionsmaterial austritt.

- Danach Ruckschlagventil in diesen Packer einschrau-
ben und Injektion in dieser Art kontinuierlich fortsetzen.
- Ausgetretenes Ipa Silikat Injekt sofort mit Wasser ab-
spulen.

- Nach dem Ausharten von Ipa Silikat Injekt Packer de-
montieren, die verbleibenden Ldcher z. B. mit Ipanex
Stopfmoértel verschliel3en. Bei Flacheninjektionen im
Mauerwerk mit Ipa Silikat Injekt kann als flankierende
MaRnahme eine Oberflachenbearbeitung mit Ipa Sa-
nierputz erforderlich werden.

Injektion im Baugrund:

- Wasserbelastung des Baugrunds wahrend der Ausfiih-
rung feststellen

- Bauteil/-grund untersuchen und Packerabstand / -
raster festlegen

- Injektionspacker oder Injektionslanzen der in der Art
montieren, dass der Materialaustritt im Baugrund einen
durchgehenden Schleier erzeugt

- Injektion mit Ipa Silikat Injekt solange vornehmen, dass
ein Injektionsschleier im Baugrund in gewiinschter Form
entsteht. Injektionen im Baugrund bendtigen eine inten-
sive Voruntersuchung hinsichtlich des Material-
verbrauchs. Sinnvoll ist es den Materialverbrauch ber
Musterinjektionen zu ermitteln.

Lieferform

Ipa Silikat Injekt | Ipa Silikat Injekt Harter C

30 kg Kanister 30 kg Kanister

270 kg 250 kg Einwegfal’
Einwegfall

Lagerung:

Die Lagerung erfolgt in der ungedffneten Original-
verpackung, in trockenen Raumen und gemal WHG §
19. Die Lagerungstemperatur sollte +5°C nicht

unter- und +30°C nicht Uberschreiten.

Lagerstabilitat:
12 Monate bei sachgemaRer Lagerung

Besondere Hinweise:

Bei groRRen Kiiftigkeiten im Mauerwerk ist es sinnvoll vor
der Injektion mit Ipa Silikat Injekt eine Vorinjektion mit
Ipa Injektionsmértel VM 3-HS vorzunehmen.

Im Einzelfall kbnnen fir die Beurteilung einer Injektions-
mafRnahme im Baugrund Zusatzbetrachtungen erforder-
lich werden, die die 6rtlichen Verhaltnisse hinsichtlich
Grundwasserstromung, Lage und Machtigkeit des
Grundwasserleiters, Sauerstoffgehalt und Chemismus
des Grundwassers bertcksichtigen, um eine Beeinflus-
sung zeitlich und raumlich zu begrenzen. In jedem Fall
ist eine Abstimmung mit der zusténdigen
Wasserbehoérde notwendig.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstiitzen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis. Produktbeschreibungen enthalten keine Aussagen uber Haftung fiir
etwaige Schaden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese fiir alle Schaden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Waren begrenzt. Mit diesem Merkblatt werden alle friiheren
technischen Angaben Uber dieses Produkt unglltig. Angaben unserer Mitarbeiter, die liber den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bediirfen der schriftlichen Bestatigung.
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Reinigung und Entsorgung:
Die Arbeitsgerate kbnnen mit sauberem Wasser gerei-
nigt werden. Restmengen nicht in die Kanalisation ge-
langen lassen. Materialreste, Liefergebinde bzw. Misch-
gefale sind einer geordneten Entsorgung zuzufiihren.
Entsorgungsschliissel im nicht ausgeharteten Zustand:

Ipa Silikat Injekt | LAGA-Nr. 524 02 | EWG-Nr. 06 02
99

Ipa Silikat Injekt | LAGA-Nr. 553 73 | EWG-Nr. 07 03
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Arbeitsschutz:

Vor Arbeitsbeginn empfiehlt es sich, fettfreie Haut-
schutzcreme aufzutragen, aulRerdem sind beim Arbeiten
Schutzbekleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe
zu tragen. Wahrend der Verarbeitung nicht rauchen,
trinken oder essen! Bei Hautkontakt und Spritzer in die
Augen sofort mindestens 15 Minuten mit

sauberem Wasser abspllen. Es empfiehlt sich eine Au-
genspllflasche mit der sterilen Isogutt-Lésung (erhaltlich
in Apotheken) vorzuhalten, um Augen grundlich auszu-
spulen. Danach sofort einen Augenarzt konsultieren.
Beachten sie bitte die Sicherheitsdatenblatter und die
Bestimmungen der Berufsgenossenschaften tber den
Umgang mit alkalischen Stoffen.
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