IPA Bauchemische Produkte GmbH
A Stable Solution

IPAPUR VM

e

Pianka poliuretanowa do uszczelniania rys i nieszczelnosci w przypadku wyptywu cieczy

pod cisnieniem.

Opis produktu:

Ipapur VM jest niskolepkim 2-komponentowym
uszczelniajgcym materialem iniekcyjnym na bazie poliuretanu
peczniejgcym pod wplywem kontaktu z woda.

Obszary zastosowania:
Iniekcja uszczelniajgca rys i nieszczelnosci w przypadku

sinego wyplywu cieczy.

Witasnosci:

Zmieszane komponenty (zywica i katalizator) tworzg w
bardzo krétkim czasie po kontakcie z wodg pianke
uszczelniajgca.

Nastepuje przy tym w zaleznosci od natezenia przeplywu
wody jej ciSnienia i temperatury 15 do 25 krotne
zwiekszenie objetosci materialu uszczelniajgcego. Materiat
iniekcyjny wnika w najdrobniejsze nieszczelnosci
uszczelnianej konstrukciji.

Ze wzgledu na diugi czas inicjacji spowodowany ro-
zpoczeciem biegu reakciji dopiero w momencie kontaktu
materiatu z wodg moziwa jest aplikacja produktu przy uzyciu
1-komponentowej pompy iniekcyjnej

Uwagi:

Pomimo faktu ,ze materiat po wymieszaniu komponentow
na odpowiednio diugi czas aplikacji wskutek kontaktu z
wilgocig zawarta w powietrzu moze powstaé¢ na nim
powierzchniowa biona. Po jej mechanicznym usunieciu
materiat nie traci swoich parametréw i w dalszym ciggu
nadaje sie do uzytku. Czyszczenie narzedz i urzadzen
nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu materiaiu IPA- Aktivreiniger.

Zasady bezpieczenstwa:

Komponent Il materialu IPAPUR VM ma charakter zrgcy.
Nalezy zachowac srodki bezpieczeristwa wynikajgce z
odpowiednich przepisow BiHP. Nalezy pracowaé w
rekawicach i okularach ochronnych. Unika¢ bezposredniego
kontaktu materiatu z powierzchnig skory. W celu lepszego
zabezpieczenia powierzchni rak nalezy je wykremowac
kremem ochronnym. W przypadku kontaktu materiatu z
powierzchnig skéry lub oka nalezy usungé materiat
wyplukujac go duzg iloscig wody i uda¢ sie na konsultacje
do lekarza.

Sposéb aplikacii :

Komponenty i Il nalezy wymiesza¢ intensywnie az do
momentu uzyskania homogenicznej mieszaniny.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to zeby w trakcie
mieszania do mieszaniny nie dostata sie woda.

Dane techniczne

Baza materiatowa niskolepka 2-
komponentowa pianka
poliuretanowa

Wyglad z6tto-brunatna ciecz

Lepkosc ok. 350 mPas przy 23
stopniach Celsjusza

Gestosé:

Komponent | 1,12 kg/dm?

Komponent Il 0,93 kg/dm?

Mieszanka 1,10 kg/dm?

Zuzycie ptynu zarobowego |ok 0,15 Ikg

Czas obrobki

60 minut przy + 20
stopniach Celsjusza i
wilgotnosci wzglednej
réwnej 60 %

Proporcje sktad-nikéw:

Wagowo

Objetosciowo

9

7,5

1

1

Zwigkszenie objetosci
materiatu po kontakcie z

15 do 25 krotnos¢
objetosci wyjSciowe;

woda:

Czas reakciji start po 30 sekundach przy +
20 stopniach Celsjusza

czas narastania 50-60 sekund

czas wigzania 4 minuty

Za pomoca katalizatora 10 sekund

mozna skrocic czas reakgciji
do ok

Temperatura ap-likacji

temperatura konstrukcji musi
by¢ wyzsza niz 0 stopni
Celsjusza

Przechowywanie

bez dostepu wilgoci

Czas przechowywania

1 rok w szczelnych
pojemni-kach

Opakowania

1kg,5kgi10kg-
zestawy pojemnikéw z
tworzywa sztucznego
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Pianka poliuretanowa do uszczelniania rys i nieszczelnosci w przypadku wyptywu cieczy

pod cisnieniem.

Uszczelnianie rys i nieszczelnosci w przypadku
wyptywu wody pod ci$nieniem.

Na wstepie nalezy oznaczy¢ przebieg rysy. Pakery o $r. 12
mm nalezy umiesci¢ naprzemiennie po obu stronach rysy
wzdiuz jej dugosci co 15-20 cm ( w zaleznosci od grubosci
konstrukcj). Nawiercone otwory powinny przecinac ryse w
pofowie grubosci konstrukciji. Droznos¢ odwiertu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez jego przedmuchanie sprezonym
powietrzem lub przemycie wodg pod cisnieniem.

Rysy o szerokosci powyzej 0,5 mm nalezy zamknaé
powierzchniowo. Nalezy to uczyni¢ przy pomocy materiatu
IPATOP SM lub IPA-ZEMENTSPACHTEL. (W przypadku rys
przewodzacych wode pod duzym cisnieniem nalezy to
zrobi¢ za pomocg powyzszych materiaidw z dodatkiem
IPANEX-u R - patrz karta techniczna tego materiau).

Montaz 12-mm pakeréw wkrecanych.

Po utwardzeniu sie materiatu zamykajgcego powierzchniowo
ryse nalezy rozpocza¢ iniekcje zaczynajgc od najnizej
potozonego pakera . Iniekcje nalezy przeprowadzac przy
pomocy wysokoci$nieniowej pompy iniekcyjne;.

Po wykonaniu iniekcji wstepnej piankg poliuretanowg nalezy w
ciggu 45 minut wykona¢ iniekcje uzupelniajgcg zywica
iniekecyjng poliuretanowa do iniekcji wiasciwej. Na to na celu
zamknigcie poréw w piance .

Po utwardzeniu sie poliuretanu nalezy usung¢ pakery
zaslepiajgc otwory po nich materiatem IPATOP SM.

Wersja 2302

Nasze ustne i pisemne zalecenia co do technicznych zastosowar preparatu, ktére podajemy na uzytek kupujacego lub wykonawcy, oparte sg na naszym do$wiadczeniu i glebokiej wiedzy, odpowiadajacej aktualnemu
stanowi nauki i praktyki. Zalecenia te nie sg jednak wiazace, takze w odniesieniu do prawnych osdéb trzecich i zagranicznych przepiséw prawnych i nie tworza umownego stosunku prawnego, ani tez wynikajacych z umowy
zobowigzan ubocznych. Nie zwalniajg one kupujacego z obowigzku sprawdzenia — na wiasna odpowiedzialno$¢ — przydatnosci naszych produktéw do przewidywanego zastosowania Powyzsza informacja techniczna

traci swa wamos$¢ po ukazaniu sie nowego wydania karty informacyjnej przedmiotowego produktu
IPA Bauchemische Produkte GmbH

Werk: Riedhof 5 — 82544 Egling — Tel. 08171-7031 — Fax 08171-7088 — E-mail: info@IPA.de

Intemet: www.ipa.de oder www.ipanex.de



http://www.ipa.de/
http://www.ipanex.de/

